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SADRŽAJ

A) HRN EN ISO 12944:2018 Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije 
- pregled izmjena u novom izdanju norme

B) Smjernice, iskustva i primjeri iz prakse

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija
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Uvodno o HRN EN ISO 12944

Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija (HRN EN 1993) upućuje na opću
normu za zaštitu od korozije (HRN EN ISO 12944) te na normu za izvedbu čeličnih
konstrukcija HRN EN 1090 koje postavljaju zahtjeve i kriterije koji trebaju biti
ispunjeni u pogledu trajnosti, pri projektiranju i izvedbi čeličnih konstrukcija.

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

HRN EN 1993 Eurocode 3 
Projektiranje čeličnih konstrukcija

HRN EN 1090 Izvedba čeličnih konstrukcija

(HRN EN 1993-1-1)

HRN EN 1090-2
Tehnički zahtjevi za čelične konstrukcije

HRN EN ISO 12944

HRN EN ISO 12944
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▪ Dio 1: Opći uvod

▪ Dio 2: Razredba okoliša

▪ Dio 3: Razmatranje oblikovanja

▪ Dio 4: Vrste površina i priprema površina

▪ Dio 5: Zaštitni sustavi boja

▪ Dio 6: Metode laboratorijskih ispitivanja svojstava

▪ Dio 7: Izvođenje i nadzor bojenja

▪ Dio 8: Razvoj specifikacija za nove radove i održavanje

▪ Dio 9: Zaštitni sustavi boja i metode laboratorijskih ispitivanja svojstava za 
obalne i povezane objekte (ISO 20340:2009)

HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija 
od korozije zaštitnim sustavom boja

Novo!
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HRN EN ISO 12944

Zamjenjuje prethodna izdanja: 

Dijelovi 1, 2, 3 i 4 - travanj 1999 

Dio 5 - 2008 (travanj 2018 - treće izdanje)

Dio 6, 7 i 8 - 1999 

Dio 9 - ožujak 2018 (prvo izdanje)

Novo izdanje norme HRN EN ISO 12944 objavljeno je 2018. godine. Revidirana
verzija sadrži brojne promjene vezane uz kategorije trajnosti, razredbe okoliša,
preporučene sastave boja, broj slojeva premaza, debljine suhog filma i sl.
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HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih konstrukcija 
od korozije zaštitnim sustavom boja 

– 1. dio: Opći uvod

▪ Osnovni pojmovi i definicije

▪ Kriteriji razreda trajnosti

▪ Smjernice za korištenje svih dijelova norme

Trajnost zaštite od korozije - očekivani vijek trajanja primijenjenog sustava 
premaza do prvog većeg održavanja

(tehnički parametar koji pomaže vlasniku pri planiranju programa održavanja)
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Definirane su 4 kategorije trajnosti:

Definiran je kriterij ograničenja trajnosti (10 %, Ri 3, ISO 4628-1)

HRN EN ISO 12944:2018
– 1. dio: Opći uvod

Niska (L)

Srednja (M)

Visoka (H)

Vrlo visoka (VH)

2-5 g.

5 – 15 g.

> 15 g.

-

< 7 g.

7 – 15 g.

15 – 25 g.

> 25 g.

Novo!

Novo!

Novo!

Staro
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HRN EN ISO 12944:2018 – 2. dio: Razredba okoliša

Staro izdanje Novo izdanje

C1 – vrlo niska C1 – vrlo niska

C2 – niska C2 – niska

C3 – srednja C3 – srednja

C4 – visoka C4 – visoka

C5 I – vrlo visoka (industrijska)
C5 – vrlo visoka

C5 M – vrlo visoka (morska)

- CX – ekstremna (npr. offshore)

Daje klasifikaciju razreda korozivnosti za:
A) Konstrukcije izložene atmosferskim utjecajima

Novo!

Novo!
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Primjeri kategorija korozivnosti (tablica 1 , HRN EN 12944-2)

Kat.
Primjeri okruženja

Vanjski Unutarnji

C1 -
Grijane građevine sa urednom atmosferom, npr. uredi, 

trgovine, škole, hoteli

C2 Niska razina zagađenja: uglavnom ruralne sredine
Negrijane građevine kod kojih se može pojaviti 
kondenzacija, npr. skladišta i sportske dvorane

C3
Urbana i industrijska okruženja, umjerena zagađenja 

sumporovim dioksidom; obalna područja s malim salinitetom

Proizvodni pogoni sa visokom vlagom i niskim zagađenjem, 
npr. pogoni za preradu hrane, praonice rublja, pivnice, 

mljekare

C4 Industrijska i obalna područja s umjerenim salinitetom Kemijska postrojenja, bazeni, (obalna) brodogradilišta

C5
Industrijska područja s visokom vlagom i agresivnom 
atmosferom i obalna područja sa visokim salinitetom

Građevine ili područja sa skoro stalno prisutnom 
kondenzacijom i visokim zagađenjem

CX
Odobalna (offshore) područja s visokim salinitetom i 

industrijska područja s ekstremnom vlagom i agresivnom 
atmosferom te suptropska i tropska područja

Industrijska područja s ekstremnom vlagom i agresivnom 
atmosferom

HRN EN ISO 12944:2018 – 2. dio: Razredba okoliša
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B) Konstrukcije uronjene u vodu ili tlo

Kat. Okoliš Primjeri okruženja

Im1 Slatka voda Postrojenja na rijekama, hidroelektrane

Im2 Morska ili boćata voda
Uronjene konstrukcije bez katodne zaštite (npr. lučka područja sa 
konstrukcijama poput zapornica, brava, pristaništa i sl.

Im3 Tlo Ukopani tankovi, čelični piloti, čelične cijevi

Im4 Morska ili boćata voda Uronjene konstrukcije s katodnom zaštitom (npr. offshore konstrukcije)

HRN EN ISO 12944:2018 – 2. dio: Razredba okoliša
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HRN EN ISO 12944:2018 – 3 dio: Razmatranje oblikovanja

Novo izdanje!

Staro izdanje!
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HRN EN ISO 12944:2018 – 3 dio: Razmatranje oblikovanja

Za razrede korozivnosti C4, C5 i CX te Im1-Im4 stupanj pripreme površine mora biti P3
prema HRN EN ISO 8501-3 (vrlo temeljita priprema – na površini ne smije biti vidljivih
nepravilnosti, svi slobodni rubovi moraju biti zaobljeni na radijus od 2 mm)

P3 (t >15, t >25 g.)
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HRN EN ISO 12944:2018 – 4. dio: Vrste površina i priprema površina

▪ nema značajnijih promjena

▪ izbrisana je točka „čišćenje plamenom” kao jednoj od mogućnosti pripreme 
površine

▪ dodane su točke 5.6 („kemijski tretirane površine”) i  6.2.8 („priprema kemijski 
tretiranih površina”)

▪ priprema površina vodenim mlazom pod visokim i ultravisokim pritiskom 
referirana je na HRN EN ISO 8501-4 Početno stanje površine, stupanj pripreme i 
uočeni stupanj rđe povezano s visokim pritiskom vodenog mlaza

1) Definira različite tipove površina koje se zaštićuju (nezaštićene i prethodno 
zaštićene površine, pocinčane površine, termički prevučene površine itd.)

2) Opisuje različite metode pripreme površine (mehanički, vodenim mlazom, 
parom, otapalima, kiselinama itd.)
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HRN EN ISO 12944:2018 – 5 dio : Zaštitni sustavi boja

Daje smjernice za odabir sustava premaza za različite kategorije trajnosti  i

razredbe okoliša 

- nova kategorija trajnosti  (Vrlo visoka) 

- nove preporučene vrijednosti broja slojeva i debljine suhog filma (DFT)

- minimalne debljine suhog filma više nisu informativne već normativne

- primjena novih inovativnih sistema premaza (alternativa PUR premazima)

- neke manje promjene vezane za zaštitu vrućim cinčanjem

- Izmijenjeni postojeći i dodani novi aneksi: A-F (ranije A-C):

A i B (def. i min. zahtjevi) su normativni = moraju se primjenjivati

C do F (preporučeni sustavi) su informativni = orijentacione naravi

Novo!
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Aneks B (normativan) – tablice s minimalnom debljinom suhog filma (NDFT) i 
minimalnim brojem slojeva premaza (MNOC)

HRN EN ISO 12944:2018– 5 dio : Zaštitni sustavi boja
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Aneksi C-F (informativni) – tablice sa preporučenim sustavima premaza

HRN EN ISO 12944-5/C5.03-EP/PUR

HRN EN ISO 12944:2018 – 5 dio : Zaštitni sustavi boja
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Sve tablice su ažurirane sa novim vrijednostima DFT-a i broja slojeva.

Ukinuti su pojedine vrsta veziva (PVC i klorirana guma)

Uvedene su nove vrste završnih premaza, kao alternativa PUR premazima 
(polysiloxane-, polyaspartic-, fluoropolymere-, fluoroethylene/vinyl ether co-
polymer-FEVE)

Kriterij prihvatljivosti: HRN EN ISO 19840 Mjerenje i kriterij prihvaćanja 
debljine suhih filmova na hrapavim površinama 
(za vruće pocinčane površine HRN EN ISO 2808  Određivanje debljine filma)

HRN EN ISO 12944:2018 – 5 dio : Zaštitni sustavi boja



18Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Zagreb, 13.03.2020.
Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

HRN EN ISO 12944:2018 – 6. dio: Metode laboratorijskih 
ispitivanja svojstava

▪ Propisuje procedure ispitivanja te definira metode i ocjene sustava premaza
▪ Pokriva zaštitne sustave premaza za primjenu na nezaštićenom čeliku, vruće

pocinčanom čeliku i i metalnim prevlakama (Zn, Al). Ne odnosi se na
galvanski zaštićene površine.

- revidirani su režimi i trajanje ispitivanja uzoraka u klima komorama 
(Tablice 1 i 2), uzimajući u obzir i nove kategorije trajnosti

- specificirani su zahtjevi za maksimalnom debljine suhog filma na 
testnim panelima

- dodane su tablice sa uvjetima i zahtjevima ocjene premaza prije i 
nakon postupaka umjetnog starenja u klima komorama (Tablice 3 i 4)

Novo!
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HRN EN ISO 12944:2018 – 6. dio: Metode laboratorijskih ispitivanja 
svojstava
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HRN EN ISO 12944:2018 – 6. dio: Metode laboratorijskih ispitivanja 
svojstava
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HRN EN ISO 12944:2018 – 6. dio: Metode laboratorijskih ispitivanja 
svojstava

Tablice 3 i 4. Ocjena stanja premaza prije i poslije provedbe umjetnog starenja

Zahtijevana je minimalna vrijednost prionjiovosti
od 2,5 MPa (uz 0 % prekida adhezije između
podloge i prvog sloja – u suprotnom 5,0 MPa (Pull
off prema HRN EN ISO 4624)

Ispitivanje zarezivanjem mrežice (ISO 2409):
dopuštena ocjena 0-2
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HRN EN ISO 12944:2018 – 6. dio: Metode laboratorijskih ispitivanja 
svojstava

Aneks B (normativan) – ciklički test starenja

Jedan ciklus traje tjedan dana (168 h):
a) 72 h izloženosti u UV i kondenzacijskoj komori (u skladu sa ISO 16473-3)
b) 72 h izloženosti u slanoj komori (u skladu sa ISO 9227)
c) 24 h izloženosti niskim temperaturama (-20 ⁰C)

Trajanje ispitivanja prema Tablici 1 (10 ili 16 tjedana, za C4 i C5)

Novo!
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HRN EN ISO 12944:2018 – 7. dio: Izvođenje i nadzor bojenja

Novo! Staro izdanje Novo izdanje

Određivanje debljine suhog filma 
HRN EN ISO 2808 HRN EN ISO 19840

Ispitivanje zarezivanjem mrežice i X -
znaka

HRN EN ISO 2409 HRN EN ISO 16276-2

Ispitivanje prionjivosti vlačnom 
metodom (Pull of test) HRN EN ISO 4624 HRN EN ISO 16276-1

Ocjenjivanje poroznosti u suhom filmu 
(ispitivanje nisko ili visoko-naponskim 
detektorima)

- HRN EN ISO 29601

OCJENJIVANJE I 
KRITERIJI 
PRIHVATLJIVOSTI

METODE ISPITIVANJA
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HRN EN ISO 12944:2018 – 7. dio: Izvođenje i nadzor bojenja

Reduciran je broj referentnih površina:

Staro izdanje Novo izdanje

Veličina obojane 
površine 

konstrukcije 

(m2)

Preporučeni 
maks. broj 
referentnih 

površina

Preporučeni maks. 
omjer referentnih 
površina u odnosu 

na ukupnu površinu 
konstrukcije 

(%)

Maks. ukupna 
veličina svih  
referentnih

površina

Preporučeni 
maks. broj 
referentnih 

površina

Preporučeni maks. 
omjer referentnih 

površina u odnosu na 
ukupnu površinu 

konstrukcije 
(%)

≤ 2 000 3 0.6 12
1 0.3

> 2 000 ≤ 5 000 5 0.5 25

> 5000  ≤ 10 000 7 0.5 50 2 0.3

> 10 000  ≤ 25 000 7 0.3 75 3 0.2

> 25 000  ≤ 50 000 9 0.2 100 4 0.15

> 50 000 9 0.2 200 5 0.1
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HRN EN ISO 12944:2018 – 8. dio: Razvoj specifikacija za nove 
radove i održavanje

Preporučuje sadržaj:
- projektnih specifikacija
- specifikacija sustava premaza
- specifikacija radova pri izvedbi
- specifikacija radova nadzora i inspekcije
- sadržaj izvještaja o izvedbi referentnih površina itd.

▪ nema posebno značajnih promjena
▪ izdanje ažurirano u skladu sa promjenama u ostalim dijelovima norme
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Specificira minimalne zahtjeve za sustave zaštitnih premaza, metode 
ispitivanja i kriterije prihvatljivosti: Nastala iz ISO 20340.

Definira 3 zone izloženosti konstrukcija:

1. Zona izložena razredu korozivnosti CX (atmosferskim utjecajima)

2. Zona koja je stalno uronjena u morsku vodu, npr. Im4

3. Dvije zone koje odgovaraju zonama zapljuskivanja (kombinacija CX i Im4):

- zona utjecaja plime i oseke (ciklička izloženost vodi i atmosferi)

- zona utjecaja valova i prskanja (zona prskanja)

HRN EN ISO 12944:2018 – 9 dio: Zaštitni sustavi boja i metode 
laboratorijskih ispitivanja svojstava za odobalne i povezane objekte
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Minimalni zahtjevi za zaštitne sustave premaza (dio tablice 3):

HRN EN ISO 12944:2018 – 9 dio : Zaštitni sustavi boja i metode laboratorijskih 
ispitivanja svojstava za odobalne i povezane objekte
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

HRN EN ISO 12944:2018 – 9 dio : Zaštitni sustavi boja i metode laboratorijskih 
ispitivanja svojstava za odobalne i povezane objekte

Ocjena testnih panela
(dio tablice 5):

Procjena propadanja
premaza provodi se 
prema HRN EN ISO 4628 
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Zaključno o HRN EN ISO 12944:

- norma razvijena 90-tih godina, prvo EN ISO izdanje 1998 (HRN EN ISO 1999)

- namijenjena: inženjerima konstrukterima, arhitektima, konzultantima 
tehnolozima za primjenu, izvođačima, inženjerima koji se bave korozijom...

- od različitih struka usvojena i priznata kao glavna međunarodna norma za 
zaštitu čelika od korozije premazima 

HRN EN ISO 12944:2018 Boje i lakovi – Zaštita čeličnih 
konstrukcija od korozije zaštitnim sustavom boja
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

B) Smjernice, iskustva i primjeri iz prakse

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

- precizno definirati sustav premaza (prema HRN EN ISO 12944-5)
- navesti tip pigmenta/veziva, broj i debljinu slojeva

Specifikacija sustava zaštite o korozije

PREPORUKA JE 
ODABIRATI  
MANJI BROJ 
SLOJEVA
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Primjeri nepotpune definicije zaštitnog sustava:

- potrebno jasno odrediti ukupnu debljinu sustava
- potrebno definirati tip vezivnog sredstva
- potrebno definirati nijansu završnog premaza (RAL)
- poželjno definirati različite nijanse svakog pojedinog sloja premaza

Nepotpune definicije u eri FIDIC ugovora otvaraju mogućnost pogrešnog 
tumačenja, nesuglasica i nepotrebnih dodatnih troškova za investitora

„Čelična konstrukcija zaštićuje se nanašanjem osnovnog prijemaza na bazi
epoksidne smole debljine 70μm, dva međupremaza na bazi epoksidnih smola,
debljine po 80 μm i završnog sloja na poliuretanskoj bazi debljine je 80 μm”.

Specifikacija sustava zaštite o korozije
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Specifikacija sustava zaštite o korozije
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Detaljno razrađuje i definira: primijenjene norme (izdanja), specifikaciju
korištenih materijala, postupke aplikacije i uvjete izvedbe, postupke ispitivanja
i kontrole, učestalost kontrola, kriterije prihvatljivosti, tumačenje rezultata itd.

Plan kontrole kvalitete AKZ radova
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Mjerenje i kriterij prihvaćanja debljine suhih filmova na hrapavim 
površinama (HRN ISO 19840)

Učestalost mjerenja debljine suhog filma svakog sloja premaza treba biti takva da se dobije
pouzdana potvrda o zadovoljavajućoj ujednačenosti tražene debljine premaza.
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Kontrola atmosferskih utjecaja
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Kontrola hrapavosti površina čeličnih podloga čišćenih 
mlazom abraziva (prema HRN EN ISO 8503)
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Kontrola zaprašenosti čeličnih površina pripremljenih za bojanje 
(prema HRN EN ISO 8502)
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

HRN EN ISO 8502-6(9) Ispitivanja za procjenu čistoće površine  -
određivanje soli topljivih u vodi (Bresleova metoda)
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Prihvatljiva količina NaCl je do 
70-80 mg/m2

HRN EN ISO 8502-6(9) Ispitivanja za procjenu čistoće površine  -
određivanje soli topljivih u vodi (Bresleova metoda)
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

• metodom zarezivanja mrežice 
• orijentaciono po jedno mjerenje na cca 200 m2 izvedene zaštite
• prihvatljiv je stupanj 0 ili 1
• nakon provedenih kontrola prionjivosti, oštećene površine je potrebno

odgovarajuće tretirati i ponovno zaštititi.

Kontrola prionjivosti (prema HRN ISO 2409)
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Ispitivanje prionljivosti vlačnom metodom (HRN EN ISO 4624)
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Ispitivanje prionljivosti vlačnom metodom (HRN EN ISO 4624)
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Kontrola aplikacije premaza u svim fazama:
- vizualna (priprema površina, potom po svim pojedinim fazama)
- mjernim uređajima i alatkama (atmosfera, izvedeno stanje…)
- uz dobru osvijetljenost

Nadzor nad izvedbom zaštite
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Nadzor nad izvedbom zaštite
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Najpotpuniji 
pregled je 
nakon prvog 
pjeskarenja

Nadzor nad izvedbom zaštite
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Važno je stepenasto završavanje prekida te hrapavljenje rubova prije naknadnog 
nanošenja premaza

Nadzor nad izvedbom zaštite
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Mehanička obrada rubova (R2 mm)

Primjeri nedostataka izvedbe
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Kontaktne plohe

Nedostaci izvedbe
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Nedostaci izvedbe

Plohe u kontaktu sa tlom ili betonom
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Nedostaci izvedbe
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Nedostaci izvedbe



53Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Zagreb, 13.03.2020.
Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Nedostaci izvedbe
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Nedostaci izvedbe
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Detaljan vizualni 
pregled nakon 
aplikacije

Nedostaci izvedbe
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Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Nedostaci izvedbe
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Po pitanju AKZ-a na čeličnim konstrukcijama nema nebitnih dijelova ili detalja.

Nedostaci izvedbe
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Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Nedostaci izvedbe
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Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Nedostaci izvedbe
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Zaštita od korozije svih spojnih elemenata mora odgovarati
kvaliteti zaštite od korozije cijele konstrukcije.
Preporučuje se primijeniti vijke koji su već kod proizvođača
površinski zaštićeni.
Galvanski pocinčani vijci trebaju se dodatno premazati, dok
se ovo može izostaviti kod vruće pocinčanih vijaka.

Nedostaci izvedbe
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Vijčani spojevi – neusklađena zaštita

Nedostaci izvedbe
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Tečaj stručnog usavršavanja: Izvedba i nadzor čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-1/-2
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Vijčani spojevi – neusklađena zaštita

Primjeri iz prakse
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Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Tretman pocinčanih površina prije bojanja: 
- čišćenje od cinkovih oksida
- lagano hrapavljenje

Nedostaci izvedbe
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Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Primjer odgovarajućeg skladištenja i pakiranja zaštićene konstrukcije

Nedostaci izvedbe
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Voditelj: izv.prof.dr.sc. Davor Skejić

Općenito o nadzoru AKZ radova

Prema HRN EN 12944-7:

“Izvedba radova mora biti nadzirana u svim
fazama. Nadzor moraju provoditi odgovarajuće
kvalificirani i iskusni ljudi. Za provođenje takvog
nadzora odgovoran je Izvoditelj radova.”

Pored nadzora kojeg provodi Izvoditelj radova, u
suradnji s Isporučiteljem premaza potrebno je
provoditi i stalan stručni nadzor od strane
Naručitelja.

Zoran Trogrlić: Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Investitor 
(ugovaranje i 
održavanje)

Izvoditelj

Isporučitelj 
premaznih
sredstava

Nadzor

Projektant


